
 



 



 



 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ «ХІМІЧНІ НАУКИ»  



СОРБЦІЯ ЙОНІВ Ag
+
 ГРАНУЛЬОВАНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 

ГІДРОКСИАПАТИТ-АЛЬГІНАТ 

 

Данилов Д. В. студент групи ТС-71; 

Большаніна С.Б., доц., зав. каф. Загальної хімії 

 

Біоматеріали, що містять компоненти які не викликають відторгнення 

організмом людини останнім часом набувають все більшої актуальності. 

Гідроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 є основною мінеральною складовою 

кісткової тканини, а альгінат натрію (Альг) є природним полісахаридом, отже 

їх застосування є цілком обґрунтованим. Введення йонів металів дозволяє 

отримати біоматеріали з антибактеріальним властивостями та пролонгованим 

і контрольованим виходом йонів при формуванні кісткової тканини. В нашій 

роботі були отримані гранульовані матеріали ГА-Альг та досліджені їх 

адсорбційні характеристики по відношенню до йонів Ag
+
. 

ГА був отриманий методом осадження з водних розчинів за рівнянням 

реакції: 

10Ca(NO3)2∙4H2O+6(NH4)2HPO4+8NH3∙H2O → 

Ca10(PO4)6(OH)2+20NH4NO3+46H2O (1) 

Для дослідження сорбційної активності гранульованого матеріалу ГА-

альгінат по відношенню до йонів Ag
+
 експеримент проводили за наступною 

схемою: в три пробірки було зважено по 1 г гранул, після чого в кожну 

додавали по 10 мл 0,1 М розчину AgNO3. Отримані зразки були залишені в 

термостаті при температурі 36°С на 1, 4 та 24 години. Після закінчення 

відповідного часового інтервалу, зразки фільтрували, відділяючи гранули від 

розчину. В результаті експерименту навіть після 1 години відбулася зміна 

кольору гранул з білого на жовтий (Рис.1 а), який після висушування на 

повітрі почорнів (Рис.1 б).  
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Рисунок 1. Гранульовані матеріали ГА-Альг після сорбції йонів Ag
+
 з 0,1 М 

водного розчину AgNO3 протягом 1 год. 

 

Отримані результати можна пояснити утворенням осаду аргентуму 

ортофосфату внаслідок йонообмінної адсорбції йонів Ag
+
 гідроксиапатитом. 

Під час висушуванні на повітрі в матеріалі найбільш вірогідно відбувається 

утворення наночастинок срібла, що і пояснює отриманий чорний колір. 
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